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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ БРИКЕТОВ  

ИЗ УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ И ШТЫБОВ, ПОЛУЧЕННЫХ СПОСОБОМ  

ХОЛОДНОГО ОКУСКОВАНИЯ 

У статі розглядається нова технологія огрудкування кам’яновугільних шламів і штибів. 

Представлено обладнання, реалізуюче нову технологію огрудкування. 

В статье рассматривается новая технология окускования каменноугольных шламов и 

штыбов. Представлено оборудование, реализующее новую технологию окускования. 

In article the new technology preforming coal cleaning rejects is considered. The equipment 

realizing new technology preforming is presented. 
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