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ПУТЕМ ВИБРОУДАРНОГО  

НАГРУЖЕНИЯ 
 

Розглянутий процес об'ємної іонізації, що виникає при віброударному наван-
таженні мінералів. Показано, що віброударне навантаження алюмосилікатів 
призводить до виникнення локальних областей з аномальним ефектом Шот-
тке. 

Рассмотрен процесс объемной ионизации, который возникает при вибро-
ударном нагружении минералов. Показано, что виброударное нагружение 
алюмосиликатов приводит к возникновению локальных областей с аномаль-
ным эффектом Шоттке. 

The process of ionization by volume is considered, that arises up at 
vibrooudarnom action on minerals. It is shown, that the vibrooudarnoe loading of 
materials results in the origin of local regions with an anomalous effect Shottci. 
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